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Abstract

The contact corrosion fenomenon evolve between two dissimilar metals when they are in the presence of liquid,
an electrolytic cell is created. This phenomenon can generate the decrease of the metal. It knows a several
technology to block this problem, like coating and platting.
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Osszefoglalas

A kontaktkorr6zid kiilonboz6 fémek kozott 1ép fel, melyek gyakran jelentds karokat okoz. Ennek megel6zésére
szamos lehetéséget alkalmaznak egyik mod a plattirozott alkatrészek 1étrehozasa, mely megakadalyozza, hogy a
kiilonb6z6 potenciala fémek kozé elektrolit keriiljon igy 1étrejohessen a korrdzio.
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1. Bevezetés

A kontakt- vagy mas néven érintkezési korr6zié oka két kiilonb6z6 potencialt fém fémes kapcsolata
elektrolit, pl. nedvesség vagy elektromosan vezetd folyadék egyideji jelenlétében. Ekkor az
érintkezési helyen a kevésbé nemes fém korr6zidja annyival er6sebb, amennyivel kisebb a nemesebb
fémhez viszonyitott felllete.[1] Szadmos megoldast alkalmaznak a gyakorlatban, hogy
megakadalyozzék ennek a jelenségnek a kialakulasat, példaul festés, bevonatolas, galvanizalas vagy
plattirozés is alkalmazhato. A plattirozési technoldgia egyik tipusa a robbantasos plattirozas, amikor az
alaplemez feliilet¢hez egy eltéré kémiai Gsszetétellt masik lemezt kapcsolnak.[2,3] A kotés mindségét
anyagvizsgalati modszerekkel ellendrzik, mivel ezeknek a lemezeknek a kés6bbi felhasznélas soran

mar egyiitt egy darabként kell miikddnitk.[4,5]

2. Probatestek el6készitése

Az acéllal boritott lemezeket, melyekbdl probatesteket vagtunk ki robbantasos plattirozéssal hoztunk
létre. Az alkalmazott acéllemez 2mm vastagsagu (S235JR) oOtvozetlen szerkezeti acél volt, az
aluminium pedig 99,5% tisztasdgl (1050A) 100 vastagsagu lemez volt. A robbantdshoz PERMON

10T ammoniumnitrat alapt, TNT béazisu, kezelés biztos robbandport alkalmaztunk.
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1. 1.4bra Acél-aluminium plattirozas elvi
elrendezése
1 robbanb6anyag; 2 burkol6lemez (acél); 3
tavtarto; 4 alaplemez (aluminium);
5 prespan lemez keret; 6 villamos gyutacs[2]

oy T W

2. dbra Plattirozas elrendezés[1]

A kapott plattirozott lemez kétési zonajat a mikroszkopos felvétel mutatja 3. Abra. Jol lathato, hogy
porusmentes kapcsolat jott létre a két fém kozott.

3. abra A hossziranyu metszet egy 100x-0s nagyitasa

3. Korroézios vizsgalatok

A korrozios vizsgalatokhoz 36%-0s 40°C vizes séoldatot hasznéltunk, melybe a kivagott probatesteket
bemeritettuk és 30 napon keresztul ebben tartottunk. Elvégeztiik a plattirozott lemez vizsgalatat
valamint kil6nallé acéllemez és aluminium lemez korrézids kisérletét is. A 2mm vastagsadgu acél
probatestekbdl 3x5Smm darabokat vagtunk ki (2 é€s 5 jelit), mig a 10mm vastag aluminium lemezbdl
szintén 3x5 mm nagysagu probatesteket készitettiink (1 és 4 jeli). A plattirozott lemez szintén 3x5 mm

nagysagu volt (3 jeld).
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Mivel a kisérletek sordn arra szdmitottunk, hogy az acél probatestek fognak korrodalni ezek tdmegét
mértik a vizsgalat kezdetekor és a végén. A tomeg mérésere Kern 0,1mg pontossagu analitikai
mérleget hasznaltunk. A tdmegveszteséget csak az acél probatestek esetén mértik, mivel a kisérletben
részvevd két fém koziil a vasalapu korrézidja indul el. Mesterséges tengerviz elektrolitban az
otvozetlen aluminium normdl hidrogénelektrodra vonatkoztatott potencialkiilonbsége -0,667V, mig a
szinvas potencialkiilonbsége +0,6V. Az irodalom szerint Osszeépithetd, ha potencialkiilonbségiik
kisebb, mint 0,5V. Az aluminium és a vasotvozet (acél) esetében az 0sszeépités nem javasolt, mivel a

potencialkilonbség 1,267V.

1. tablazat Témegveszteség a korrdzids kisérletek soran

Probatest o o )
) Kisérlet el6tti tomeg (g) | Kisérlet utani tbmeg (g) Tomegveszteség (9)
szama
2 2,7038 2,7019 0,0019
5 2,0391 2,0380 0,0011

4.4bra Prdbatestek a korrozios vizsgélat utan

4. Osszefoglald

A vizsgalatok eredményeként megallapitottuk, hogy az acél probatestek korrézidja megindult. A
korr6zio sebességének meghatarozasdhoz a jelenlegi eredmények nem elegendéek, ezért tovabbi
vizsgalatok elvégzése szlikseges. Azt azonban megallapitottuk, hogy a plattirozott lemez esetében a
kapcsolodasi feluleten az acél és az aluminium kozott nem jott létre korr6zio, tehat alkalmas
kontaktkorr6zio kikiliszobolésére a robbantassal plattirozott lemez. Természetesen az acél burkolatlan

vagott feluletén a korr6zié elindult, tehat a plattirozott lemez széleit védeni szlikséges.
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Kdszonetnyilvanitas

A szerz6k koszonetet mondanak Haraszti Ferencnek (Obudai Egyetem) a korrézios vizsgalatok soran

nyUjtott segitségéért valamint Szalay Andrésnak (S-Metalltech 98 Anyagtechnolégiai Kutato-Fejleszto

Kft.) és Lukacs Lé&szlonak a robbantasos plattirozas korilményeinek biztositasaért.
A cikk a TAMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0001 Kritikus infrastruktira védelmi kutatasok cimii

projekt keretében készult. A projekt az Eurdpai Unid tdmogatasaval, az Eurdpai Szocialis Alap

tarsfinanszirozasaval valésul meg.

The project was realized through the assistance of the European Union, with the co-financing of the
European Social Fund (TAMOP-4.2.1. B -11/2/KMR-2011-0001).
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